Allgemeine
bauaufsichtliche
Zulassung/
Allgemeine
Bauartgenehmigung

Nummer:

Z-10.3-758

Antragsteller:
NBK-Keramik GmbH & Co.
Reeser Stralte 235

46446 Emmerich am Rhein

Gegenstand dieses Bescheides:

Deutsches
Institut

=4 DIBt
Bautechnik

Eine vom Bund und den Landern gemeinsam
getragene Anstalt des offentlichen Rechts

Zulassungs- und Genehmigungsstelle
fiir Bauprodukte und Bauarten

Datum: Geschaftszeichen:

19.12.2022 | 75-1.10.3-758/3

Geltungsdauer
vom: 19. Dezember 2022

bis:  19. Dezember 2027

Fassadensystem "NBK TERRART-LARGE" zur Verwendung bei hinterliifteten

AuBenwandbekleidungen

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich

zugelassen/genehmigt.

Dieser Bescheid umfasst acht Seiten und sieben Anlagen bestehend aus 14 Seiten.
Der Gegenstand ist erstmals am 4. Juli 2007 unter der Nummer Z-33.1-684 allgemein bauaufsichtlich

zugelassen worden.

DIBt | KolonnenstrafRe 30 B | D-10829 Berlin | Tel.: +493078730-0 | Fax: +493078730-320 | E-Mail: dibt@dibt.de | www.dibt.de



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

’ ) far
Nr. Z-10.3-758 Bautechnik

Seite 2 von 8 | 19. Dezember 2022

| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungs-
gegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verflgung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes
darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle
vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden ebenfalls Kopien zur
Verfligung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise
Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften dirfen diesem Bescheid nicht widersprechen,
Ubersetzungen miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich erganzt und
geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und

vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fur Bautechnik unverzuglich offenzulegen.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand und Verwendungsbereich
Zulassungsgegenstand sind die Bauprodukte:
- Plattenhalter "PH1" und "PH2",
- Steckbolzen und
- Fugenprofile/Distanzteile.
Die genannten Bauprodukte diirfen zusammen mit weiteren, in Abschnitt 3.1 genannten
Bauprodukten, fir vorgehangte hinterliiftete Aufienwandbekleidungen "NBK TERRART-
LARGE" verwendet werden.
1.2 Genehmigungsgegenstand und Anwendungsbereich

Genehmigungsgegenstand ist die Planung, Bemessung und Ausfiihrung der vorgehangten
hinterliifteten AuRenwandbekleidung "NBK TERRART-LARGE" und deren Befestigung auf
einer Unterkonstruktion aus Aluminium unter Verwendung der in den Abschnitten 2.1 und 3.1
genannten Bauprodukte.

Der Anwendungsbereich des Auflenwandbekleidungssystems ist wie folgt spezifiziert:

- statische und quasi-statische Beanspruchungen aus Wind- und Eigenlast;

- hinterlUftete AuBenwandbekleidungen nach DIN 18516-1"

Das AulRenwandbekleidungssystem ist nichtbrennbar.

Die Unterkonstruktion und deren Verankerung am Bauwerk ist nicht Gegenstand dieses

Bescheides.
2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt/die Bauprodukte
21 Eigenschaften und Zusammensetzung

211 Befestigungsmittel (Plattenhalter und Steckbolzen)
Die Plattenhalter "PH1" fur Befestigungen im Bereich von Plattenfugen und "PH2" fur Befesti-
gungen am unteren und oberen Abschluss mussen aus der Aluminiumlegierung EN AW 6060
nach DIN EN 755-22, Werkstoffzustand T66 bestehen und der Geometrie nach Anlage 3
entsprechen.

Die Plattenhalter sind durch Steckbolzen @ 5 x 15-25 mm (Kopfdurchmesser & 8 mm) aus
nichtrostendem Stahl nach DIN EN 223413, Werkstoff-Nr. 1.4567, auf den vertikalen
Tragprofilen der Unterkonstruktion zu befestigen.

21.2 Zubehorteile (Fugenprofile; Distanzprofile)
Die Fugenprofile und Distanzprofile missen aus EPDM und die Anforderungen an normal-
entflammbare Baustoffe erfillen (Baustoffklasse DIN 4102-B2 nach DIN 4102-14 oder
Klasse E nach DIN EN 13501-15).

1 DIN 18516-1:2010-06 AuRenwandbekleidungen, hinterliftet — Teil 1: Anforderungen, Priifgrundsatze

2 DIN EN 755-2:2016-10 Aluminium und Aluminiumlegierungen - Stranggepresste Stangen, Rohre und
Profile - Teil 2: Mechanische Eigenschaften

3 DIN EN 22341:1982-10 Bolzen mit Kopf (ISO 2341:1986) mit Berichtigung 1:2007-05

4 DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — 1: Baustoffe, Begriffe, Anforderungen
und Prifungen

5 DIN EN 13501-1:2019-05 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 1:
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prifungen zum Brandverhalten von
Bauprodukten

798957.22 1.10.3-758/3
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2.2 Ubereinstimmungsbestitigung
221 Ubereinstimmungsbestitigung fiir die Befestigungsmittel und Zubehérteile

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Befestigungsmittel nach Abschnitt 2.1.1 und der
Zubehorteile nach Abschnitt 2.1.2 mit den Bestimmungen der von diesem Bescheid erfassten
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk mit einer Uberein-
stimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen Produktions-
kontrolle und einer Erstprifung des Bauprodukts durch eine hierfiur anerkannte Prifstelle
—in diesem Fall eine hierfiir anerkannte Uberwachungsstelle mit eigener Priifkompetenz —
erfolgen. Die Ubereinstimmungserklarung hat der Hersteller durch Kennzeichnung des
Bauprodukts mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwen-
dungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist eine Kopie des Erstprifberichts zur Kenntnis zu
geben.

222 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen der von diesem Bescheid erfassten
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind die Abmessungen und Material-
kennwerte gemafR Abschnitt 2.1 zu prifen oder mittels Werkszeugnis 2.2 nach DIN EN 102046
nachzuweisen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten.

Die Aufzeichnungen muissen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile

- Art der Kontrolle oder Prifung

- Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

- Ergebnis der Kontrollen und Prufungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

- Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren und der fiir die Fremduber-

wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen vorzulegen.

Bei ungenigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich zu
wiederholen.

223 Erstpriifung durch eine anerkannte Uberwachungsstelle
Im Rahmen der Erstprifung der Befestigungsmittel und der Zubehorteile sind die Material-

eigenschaften und Abmessungen nach den Abschnitten 2.1.1 und 2.1.2 sowie der Anlage 3

zu prufen.

6 DIN EN 10204:2005-01 Metallische Erzeugnisse - Arten von Prifbescheinigungen
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3 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

31 Planung

Die hinterluftete AufRenwandbekleidung "NBK TERRART-LARGE" ist unter Beachtung der
Technischen Baubestimmungen’ ingenieurmafig zu planen.

Die Standsicherheit der Fassadenplatten und deren Befestigung ist fur den im Abschnitt 1
genannten Anwendungsbereich und unter Einhaltung der Bestimmungen tber die Ausfiihrung
nach Abschnitt 3.3 und Anlage 5 objektbezogen nachzuweisen.

Die Standsicherheit der Plattenhalter, der Unterkonstruktion sowie deren Verankerung am
Bauwerk ist objektbezogen nach den Technischen Baubestimmungen nachzuweisen.

Far die hinterliftete AuRenwandbekleidung sind die Bauprodukte gemafy Abschnitt 3.1.1 zu
verwenden.

Die vertikalen Aluminium-Tragprofile der Unterkonstruktion sind zwangungsfrei am tragenden
Untergrund zu montieren, wobei ein Verankerungspunkt als Festpunkt und alle anderen als
Gleitpunkte auszufiihren sind. Die Lange der Tragprofile ist auf 3 m zu begrenzen.

Die Keramikplatten "NBK TERRART-LARGE" sind nur im Querformat zu verlegen, so dass
die durch die Plattenhalter gehaltenen Plattenrander mit Falzen und die Hohlkammer immer
in horizontaler Richtung liegen.

Die Ausfihrung darf gemaR der in Anlage 5 dargestellten Varianten erfolgen:

- Ausfuhrungsvariante A mit 4x1 Plattenhaltern an den Plattenecken (ar_= 25 mm)
Jede Keramikplatte wird mit vier Plattenhaltern auf zwei Tragprofilen gehalten. Die Platten-
halter sind im Bereich der Plattenecken angeordnet. Dabei werden jeweils zwei
benachbarte Platten auf einem im Bereich der vertikalen Fuge angeordneten Tragprofil
befestigt. Der Randabstand ar von der Mitte eines Plattenhalters zur Stirnseite der
Keramikplatte betragt systembedingt 25 mm.

- Ausfihrungsvariante B mit 4x2 Plattenhaltern; Randabstand ar = 100-200 mm
Jede Keramikplatte wird mit acht Plattenhaltern auf zwei Tragprofilen gehalten, wobei jeder
Befestigungspunkt aus zwei nebeneinander liegenden Plattenhaltern besteht. Der Achs-
abstand zwischen zwei benachbarten Plattenhaltern betragt systembedingt 60 mm. Der
Randabstand ar von der Mitte des dulReren Plattenhalters zur Stirnseite der Keramikplatte
betragt 100 bis 200 mm.

Tragprofil-Stélke der Unterkonstruktion dirfen nicht durch Keramikplatten Uberdeckt werden;
d. h. die oberen und unteren Plattenhalter einer Keramikplatte missen sich immer auf einem
Tragprofil der Unterkonstruktion befinden (Tragprofilsto = Plattenstol}).

An den Aufienecken (Endprofilen) sind immer zwei Plattenhalter pro Befestigungsstelle zu
verwenden um eine symmetrische Lagerung zu gewabhrleisten.

Fur die Fugenausbildung zwischen den Keramikplatten sind die Angaben nach Anlage 4
einzuhalten.

Eine eventuell vorhandene Warmedammung ist unabhangig von der Unterkonstruktion direkt
am Bauwerk zu befestigen.

3141 Keramikplatten
Die Keramikplatten "NBK TERRART-LARGE" werden mit Hohlkammern und mit Falzen an
den Langsseiten hergestellt. Sie dirfen mit einer ebenen oder profilierten Sichtoberflache

(AuRenseite) hergestellt werden, wobei die Geometrie der Randfalze bei allen Plattentypen
unverandert sein muss (siehe Anlagen 2.1 bis 2.7).

Siehe www.dibt.de

798957.22 1.10.3-758/3
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Die Keramikplatten "NBK TERRART-LARGE" missen CE-gekennzeichnete stranggepresste
Keramikplatten der Gruppe Alb; Gruppe Alla-1 oder Gruppe Allo-1 nach DIN EN 144118 sein
und folgende Eigenschaft aufweisen:

- Scherbenrohdichte (Trockenrohdichte): 2,05 bis 2,20 kg/dm?

- Die Temperaturwechselbestandigkeit sowie die Dauerhaftigkeit fir die Anwendung im
AuRenbereich nach DIN EN 14411 missen bestanden sein

- Die Querschnittgeometrie der Keramikplatten muss den Angaben nach den Anlagen 2.1
bis 2.7 entsprechen.

- Biegefestigkeit als Einzelwert und ein mittlerer Mindestwert der Biegefestigkeit nach
DIN EN 14411 nach Tabelle 1 sind einzuhalten:

Tabelle 1: Biegefestigkeiten

Keramikplatten Anforderungen an die Biegefestigkeit

Gruppe Alp Mittelwert > 23,0 N/mm? kleinster Einzelwert > 18 N/mm?
Gruppe Alla-1 Mittelwert > 20,0 N/mm? | kleinster Einzelwert > 18 N/mm?
Gruppe Allp-1 Mittelwert > 17,5 N/mm? | kleinster Einzelwert > 15 N/mm?

- Die Plattenabmessungen nach Tabelle 2 sind einzuhalten.

Tabelle 2: Abmessungen der Keramikplatten

Breite B Hoéhe H Gesamtdicke | Falzdicke
(Lochrichtung) | (Ansichtsflache quer zur Lochrichtung) | d [mm] [mm]
150 <H <600 mm 33<d<80
B <1800 mm 14
600 < H <800 mm 40<d <80
Toleranzen in [mm]
150 <H <250 H+2
250 <H <400 H+2,5
B +1 d+1,5 +1/-0
400 <H <500 H£3,0
500< H < 800 H+4,0

Die Keramikplatten "NBK TERRART-LARGE" sind in der Klasse A1 nach DIN EN 13501-1
eingestuft.

3.1.2 Befestigungsmittel
Zur Befestigung der Keramikplatten auf Tragprofilen sind die Plattenhalter und Steckbolzen
nach Abschnitt 2.1.1 zu verwenden.

313 Zubehorteile

Um das Wandern der Keramikplatten zu verhindern sind Distanzprofile nach Abschnitt 2.1.2
zwischen Platte und Tragprofil anzuordnen.

Im Bereich der vertikalen Plattenfugen diirfen die Fugenprofile nach Abschnitt 2.1.2 verwendet
werden.

314 Tragprofile der Unterkonstruktion "TERRART-FLEX T1"

Die vertikalen Tragprofile "TERRART FLEX T1" der Aluminium-Unterkonstruktion missen aus
der Legierung EN AW 6060 nach DIN EN 755, Werkstoffzustand T66 bestehen und die Quer-
schnittsgeometrie gemal den Angaben nach Anlage 3 haben.

8 DIN EN 14411:2012-12 Keramische Fliesen und Platten - Definitionen, Klassifizierung, Eigenschaften,
Konformitatsbewertung und Kennzeichnung

798957.22 1.10.3-758/3
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3.2 Bemessung
3.21 Standsicherheit
3.2.1.1 Bemessungswerte der Einwirkungen Eq4

Die Bemessungswerte der Einwirkungen Eq sind entsprechend der bauaufsichtlich einge-
fihrten Technischen Baubestimmungen zu bestimmen.

Die einwirkenden Windlasten ergeben sich aus den bauaufsichtlich eingefihrten Technischen
Baubestimmungen.

Die Beanspruchungen der Fassadenplatten (Keramikplatten) und der Befestigungsmittel sind
unter Berlicksichtigung der Nachgiebigkeit der Unterkonstruktion®, der punktweisen Stiitzung
der Fassadenplatten und der moglichen Veradnderungen der Lagerbedingungen durch
Temperatur, Quellen und Schwinden (bei der Aufnahme des Eigengewichtes) zu ermitteln.

Mogliche zusatzliche Belastung durch Schnee- und Eislasten sind bei den Platten mit
profilierter Oberflache (siehe Anlage 2.2 bis 2.7) gesondert zu berlicksichtigen.

3.2.1.2 Bemessungswert des Bauteilwiderstandes Ra

Der Bemessungswerte des Bauteilwiderstandes fiir die Plattenhalterungen unter Windlast-
einwirkung sind den Anlagen 6.1 und 6.2 zu entnehmen.

Die Aufnahme der Biegemomente in den Fassadenplatten ist mit den folgenden Bemessungs-
werten des Bauteilwiderstandes nachzuweisen.

- 7,5 N/mm? (Biegeachse quer zu den Hohlkammern)
- 6,0 N/'mm? (Biegeachse parallel zu den Hohlkammern)
3.2.1.3 Nachweisfluhrung
Die Standsicherheit ist fir den Grenzzustand der Tragfahigkeit mit
Eq < Rg mit
Eq : Bemessungswert der Einwirkung
R4 : Bemessungswert des Bauteilwiderstandes (Plattenhalterungen, Keramikplatten)
nachzuweisen.
Die Durchbiegung der vertikalen Profile der Unterkonstruktion darf héchstens 5 mm betragen.
3.2.2 Brandschutz

Bei Anwendung auf massiven mineralischen Untergrinden und wenn eine eventuell
vorhandene Warmedammung aus nichtbrennbaren Warmedammstoffen besteht, ist das
Fassadensystem "NBK TERRART-LARGE" nichtbrennbar.

Bei der Ausfihrung von hinterlifteten AuRenwandbekleidungen sind hinsichtlich der
Vorkehrungen zur Begrenzung der Brandausbreitung die Bestimmungen der Muster-
Verwaltungsvorschrift  Technische Baubestimmungen (MVV TB)'°, Lfd. NrA2.2.1.6,
Anhang 6, bzw. deren Umsetzung in den Landern zu beachten.

Andernfalls darf das Fassadensystem dort eingesetzt werden, wo die bauaufsichtliche
Anforderung normalentflammbar gestellt wird.

3.23 Warmeschutz und klimabedingter Feuchteschutz
Fir den Nachweis des Warmeschutzes gilt DIN 4108-21.

Bei der Berechnung des Warmedurchlasswiderstandes (R-Wert) nach DIN EN I1SO 69462 fir
die Aulienwandkonstruktion dirfen die Luftschicht (Hinterliftungsraum) und die Fassaden-
ziegel nicht bertcksichtigt werden.

Z. B. nach E. Zuber: Einfluss nachgiebiger Fassadenunterkonstruktionen auf Bekleidungen und Befestigungen in den
"Mitteilungen" des Instituts fir Bautechnik 1979, Heft 2, S. 45-50
Musterverwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen: www.dibt.de

" DIN 4108-2:2013-02 Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden — Teil 2: Mindestanforderungen
an den Warmeschutz

12 DIN EN ISO 6946:2018-03 Bauteile - Warmedurchlasswiderstand und Warmedurchgangskoeffizient -
Berechnungsverfahren

798957.22 1.10.3-758/3
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Beim Warmeschutznachweis ist flir den verwendeten Dammstoff der Bemessungswert der
Warmeleitfahigkeit entsprechend DIN 4108-413, Tabelle 2 anzusetzen.

Die Warmebrlicken, die durch die Unterkonstruktion und deren Verankerung hervorgerufen
werden, weil die Warmedammschicht durchdrungen oder in ihrer Dicke verringert wird, sind
zu berlcksichtigen.

Fir den Nachweis des klimabedingten Feuchteschutzes gilt DIN 4108-3"4.
3.24 Schallschutz

Fur den Nachweis des Schallschutzes (Schutz gegen AulRenlarm) gelten DIN 4109-115 und
DIN 4109-216

3.3 Ausfiihrung
3.31 Allgemeines

Die Fassadensysteme muissen gemaf} den folgenden Bestimmungen und entsprechend den
Angaben der Anlagen sowie unter Bericksichtigung der Planungsvorgaben (siehe
Abschnitte 3.1 und 3.2) ausgefihrt werden.

Beschadigte Fassadenziegel dirfen nicht eingebaut werden.

Die bauausfiihrende Firma hat zur Bestatigung der Ubereinstimmung der Bauart mit dieser
allgemeinen Bauartgenehmigung eine Ubereinstimmungserklarung gemaR §§ 16a Abs. 5
i.V.m. 21 Abs.2 MBO abzugeben. Ein Muster der Ubereinstimmungserklarung ist dem
Bescheid als Anlage 7 beigefugt. Diese Erklarung ist dem Bauherrn zu tiberreichen.

3.3.2 Einbau und Montage

Die Montage der Keramikplatten "NBK TERRART-LARGE" erfolgt von unten nach oben.
Zuerst werden die Plattenhalter zur Halterung des unteren Plattenrands durch die Fihrungs-
schiene am Gurt des T-formigen Tragprofils eingeschoben und jeder Plattenhalter wird mit
dem Tragprofil durch einen Steckbolzen verbunden. Danach werden die Keramikplatten mit
inrem unteren Langsrand in die Plattenhalter eingesetzt, die Plattenhalter zur Halterung des
oberen Plattenrands in die FUhrungsschiene am Tragprofil eingeschoben und durch
Steckbolzen mit den Tragprofilen verbunden.

Die Montage muss so erfolgen, dass der untere Randfalz auf dem Plattenhalter aufliegt und
somit die Auflagertiefe am unteren Plattenrandfalz 9,5 mm betragt. Am oberen Randfalz
betragt die Auflagertiefe 8,5 mm bis 10,5 mm bei der Montage mit 10 bis 12 mm breiten
horizontalen Fugen zwischen den Keramikplatten (eine Mindestauflagertiefe von 7 mm muss
immer vorhanden sein).

Tragprofil-Stolke der Unterkonstruktion dirfen nicht durch Keramikplatten Gberdeckt werden;

d. h. die oberen und unteren Plattenhalter einer Keramikplatte miissen sich immer auf einem
Tragprofil der Unterkonstruktion befinden (Tragprofilsto = Plattenstol3).

An den Aufienecken (Endprofilen) sind immer zwei Plattenhalter pro Befestigungsstelle zu
verwenden um eine symmetrische Lagerung zu gewahrleisten

Renée Kamanzi-Fechner Beglaubigt

Referatsleiterin Preuf’

13 DIN 4108-4:2017-03 Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden — Teil 4: Warme- und feuchte-
schutztechnische Bemessungswerte

14 DIN 4108-3:2017-03 Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebduden — Teil 3: Klimabedingter

Feuchteschutz — Anforderungen, Berechnungsverfahren und Hinweise fiir die
Planung und Ausfiihrung

15 DIN 4109-1:2018-01 Schallschutz im Hochbau — Teil 1: Mindestanforderungen
16 DIN 4109-2:2018-01: Schallschutz im Hochbau — Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfullung der
Anforderungen
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Nr. Z-10.3-758 vom 19. Dezember 2022
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Fassadensystem "NBK TERRART-LARGE" zur Verwendung bei hinterlifteten
Aulenwandbekleidungen

Aufbau des Fassadensystems Anlage 1
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-10.3-758 vom 19. Dezember 2022
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Fassadensystem "NBK TERRART-LARGE" zur Verwendung bei hinterlifteten
Aulenwandbekleidungen

Querschnittsgeometrie der Keramikplatten "NBK TERRART-LARGE"; Urform

Anlage 2.1
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut
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Nr. Z-10.3-758 vom 19. Dezember 2022 Bautechnik
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Querschnittsgeometrie der Keramikplatten "NBK TERRART-LARGE" mit einer
vergroferten Dicke und Profilierung der Oberflache
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Allgemeine Bauartgenehmigung
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Fassadensystem "NBK TERRART-LARGE" zur Verwendung bei hinterlifteten
Aulenwandbekleidungen
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-10.3-758 vom 19. Dezember 2022
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Fassadensystem "NBK TERRART-LARGE" zur Verwendung bei hinterlifteten
Aulenwandbekleidungen
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fir
Nr. Z-10.3-758 vom 19. Dezember 2022 Bautechnik

Fliche B x H [m?]

Ausfiihrungsvariante A:
4x1 Plattenhalter an den Plattenecken; ar = 25 mm
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Fassadensystem "NBK TERRART-LARGE" zur Verwendung bei hinterlifteten
AuRenwandbekleidungen

Bemessungswert des Widerstandes gegeniiber Winddriicken [kN/m?] (Druck- und Soglast) Anlage 6.1

fur die Plattenhalterungen bei der Ausflihrungsvariante A nach Anlage 5
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut
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Nr. Z-10.3-758 vom 19. Dezember 2022 Bautechnik

Awusfiihrungsvariante B:
4x2 Plattenhalter an den Plattenecken, ar= 100 - 200 mm (fir die dufteren Halter)
Flache B x H [m?]
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Fassadensystem "NBK TERRART-LARGE" zur Verwendung bei hinterlifteten
AuRenwandbekleidungen

Bemessungswert des Widerstandes gegeniiber Winddriicken [kN/m?] (Druck- und Soglast) Anlage 6.2

fur die Plattenhalterungen bei der Ausflihrungsvariante B nach Anlage 5
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fur
Nr. Z-10.3-758 vom 19. Dezember 2022 Bautechnik

Diese Erklarung ist nach Fertigstellung des Fassadensystems auf der Baustelle vom Fachhandwerker der
ausfliihrenden Firma auszufiillen und dem Auftraggeber (Bauherrn) zu Gbergeben.

Postanschrift des Gebaudes:
StraRe/Hausnummer: PLZ/Ort:

Beschreibung des verarbeiteten Fassadensystems
nach abZ/aBG Nr. Z-10.3-758

eingesetzte Keramikplatte "NBK TERRART-LARGE" nach

O Anlage 2.1 O Anlage2.2 O Anlage2.3

O Anlage 2.4 O Anlage 2.5 O Anlage 2.6 O Anlage2.7

eingesetzte Befestigungsmittel

g Plattenhalter im Bereich von Plattenfugen "PH1"
O Plattenhalter flr Beginn und Abschluss "PH2"

Ausfuhrungsvariante (gem. Anlage 5)

O Ausfuhrungsvariante A mit 4 Plattenhaltern

m| Ausfiihrungsvariante B mit 8 Plattenhaltern

Tragprofil der vertikalen Unterkonstruktion
O "TERRART-FLEX T1" nach Anlage 3

Postanschrift der ausfiihrenden Firma:

Firma: Strale:

PLZ/Ort: Staat:

Wir erklaren hiermit, dass wir das oben beschriebene Fassadensystem gemal den Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-10.3-758 und den Verarbeitungshinweisen des Herstellers
eingebaut haben.

Fassadensystem "NBK TERRART-LARGE" zur Verwendung bei hinterlifteten
Aulenwandbekleidungen

- Anl 7
Ubereinstimmungserklarung der ausflihrenden Firma niage
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